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ALPSLock S498-P

Das ALPSLock S496-P wurde zum Gebrauch im Aufbau von neuen Schaften
zusammen mit ALPS Linern mit distalem Anschluss und Suspension entworfen. Das
S496-P verfligt Uber eine eingebaute Pyramide. Es ist ein kleines und leichtes Gerat,
das ein glattes und uniformes Adaptierungssystem enthdlt. Die glatte Seite des
Getriebes geht durch ein Einwegpolster wahrend fiigt sich die Zahnradseite auf die
Zahnung des Pins ein. Der seitliche Ausldser ist so besonders gemacht, dass er dem
Patienten erlaubt, den Mechanismus leicht auszuldsen.

Héaufige Fragen

Welche Teile des Herstellungssets sind notwendig, um das S496-P aufzubauen?
Das Herstellungsset muss beim Aufbau eines Verschlusssystems fiir laminierte Schafte
benutzt. Die zu benutzenden Teile fiir das S496-P sind der Anpassungskegel zum Einbau,
die Verschlussschraube und die glatte Unterlegscheibe.

Wie kann man einen miihelosen Ubergang vom Schaft zum Verschlusssystem
bekommen?

Es ist sehr wichtig den Kegel dem Modell anzupassen. Damit wird man dieses Ziel
erreichen kénnen.

Wie kann man einen EasyLiner im Verschlusssystem korrekt einbauen?

Man muss dafiir sorgen, dass die Base des Liners auf dem Rand des Mechanismus legt,
um am meisten Kraft zu haben. Wenn die zwei Teile nicht korrekt positioniert sind, das Pin
und die Gel-Schutzhiille einer unregelmaBige Ladung ausgesetzt werden. Die Alps Locks
sind so entworfen, einen korrekten Einbau mit Gel-Linern und anderen Typen von Linern
mit Luftventil zu garantieren. Wenn man ein nicht - ALPS Verschlusssystem benutzt, das
eine mit dem Liner nicht kompatible Struktur hat, muss man eine Dicke zwischen dem
Liner und dem Verschlusssystem einfligen.

Garantie
Fiir Herstellungsdefekte des Produktes ist eine 6- Monate Garantie vorgesehen.



Anwendung

Das ALPSLock kann nur mit den folgenden Herstellungsmethoden fiir Schafte
gebraucht werden:

Herstellungsmethode Prozedur
Schafte mit traditioneller Laminierung Prozedur 1

Hinweis: Das ALPS Lock S498-P kann fiir den Aufbau einer Endoskelettprothese. Bei
Exoskelettprothesen wird es empfohlen, das S496-W zu benutzen. Bei
thermoplastischen Schaften wird es empfohlen, das S496-T zu benutzen.

Prozedur 1:
SCHAFTE MIT LAMINATION

Hinweis: Es ist wichtig, dass beim Aufbauen eines neuen Schaftes mit einem
ALPSLock die Ubernahme des Positiven vom Patienten so gemacht wird, indem man
einen ALPS mit einem Suspension- distalen Anschluss Liner der richtigen GroBe
benutzt.

Umarbeitung des positiven Modells

1. a. Das positive Modell wie gewohnlich vorbereiten auBer die distale

Extremitat. Der EasyLiner kann einen Vorsprung wahrend der Realisierung
des Modells hinterlassen haben.
b. Den Vorsprung abschleifen, bis ein glattes Gebiet von ca. 4,5 cm
Durchmesser zu bekommen. Dieses glatte Gebiet muss senkrecht mit den
Gegenzugslinien vom Boden sein. Das Zentrum dieses Gebiets finden und
ein Loch etwa 1 cm breit und 2,5cm tief bohren

Gebrauch des Alps Herstellungssets

2. a. Den Anpassungskegel positionieren, den man im ALPS Herstellungsset
FAB946 finden kann.
b. Die glatte Grundflache des Kegels mit Glaspapier 80-100 gr. behandeln.
c. Das Gewinde des Verschlusssystems 5/16x3 mit einer Schmiere aus
Silikon Uberdecken und an den Kegel anschrauben bis er ca. 0.5 cm von
der glatten Flache vorstreckt.
d. Indem man einen schnellen Klebstoff benutzt, den Kegel am distalen
Extremitat des Modells befestigen.
e. Sobald er zusammengebaut ist, ein wenig Gips gebrauchen um den
Kegel der distalen Flache des Modells anzupassen. Alle mdglichen
Uberhénge entfernen, die auf den Kegel gefallen haben kénnen.
f. den Verschlusssystem entfernen (Schraube und Inbusschliissel) und das
Modell fiir die Laminierung abschleifen.

PROZEDUR ZUR FIXIERUNG UND ZUM EINBAU DES
EINSTECKSKORPERS INS VERSCHLUSSSYSTEM

GETRIEEE

ZANGE AUSLESER,
SCHRALUEBE

POSITIONIERUNG DES KLEBSTOFFS
(DEN KLEBSTOFF NUR AM LETZEN TEIL DES GEWINDES

POSITIONIEREN SONST KONNTE ER WA!ﬂREND DES
ZUSAMMENBAUS DER BESTANDTEILE BESCHADIGT WERDEN)

Hinweis: Es wird empfohlen, den synthetischen Klebstoff aus Loctite 262 zu gebrauchen,
weil er ist der einzige, der sich komplett am Nylon eingliedern kann. Das wird erlauben, die
verschiedenen Bestandteile sehr eng zusammengeklebt zu sein. Es kdnnte notwendig sein,
dass die Teile demontiert werden sollen.

Der Klebstoff wird innerhalb der nachsten 48 Stunden komplett trocken sein.

- Die gute Funktionalitdét des im Verschlusssystem komplett montierten
Einsteckskorpers Uberpriifen;
- Den Einsteckskorper vom Verschlusssystem entfernen;
- Den Eisteckskorper so vorbereiten, wie in der Abbildung gezeigt;
- Das Getriebe in den Einsteckskorper einstellen, wie in der Abbildung gezeigt;
- Einen Tropfen Klebstoff aufs Schraubengewinde aufragen;
- Den Ausloser sehr eng ans Getriebe anschrauben;
- Den Klebstoff um das Gewinde aufsetzen und es sehr eng ans Verschlusssystem
anschrauben;
Das Verschlusssystem ist schon funktionstiichtig und benutzbar, aber der Klebstoff wird
nur innerhalb der nachsten 24 Stunden komplett trocken sein.



Vorfertigung

3.

a. Das Positive isolieren und eine PVA Tiite an das ganze Modell
anwenden. Falls die Tiite auf die Anpassungskegel gezogen werden kann,
so dass das Verschlusssystem die Extremitdt des PVA decken kann, wird es
keine Kapuze notwendig sein. Sonst mit der Tite bedecken, und ein
kleines Loch machen, um das Verschlusssystem heraus zu lassen;

b. das mit dem AlpsLock-Set ausgestattete Dummy positionieren.

¢. das Gewinde des Dummys mit einer Schmiere decken und es sehr eng
im Verschlusssystem anschrauben

d. Den Riss mit einem Klebeband schiitzen, oder ein 5mm-lang Stick
Knetmasse hinschieben.

e. einen Tropfen Silikon — Schmiere auf die Oberflaiche des
Empfangskegels des Verschlusskorpers.

f. Das Gewinde des Verschlusssystems mit einer Schmiere aus Silikon
Uberdecken und ihn am Anpassungskegel fixieren

g. Die Schmiere in rauen Mengen abwischen und den Kopf des
Verschlusssystems mit Knetmasse oder Kitt erfiillen.

h. Darauf beachten, dass das Harz nicht in das Loch des
Verschlusssystems landet. In diesem Fall kann es angebracht sein, eine
Silikon-Kapuze zu gebrauchen. Eine befriedigende Isolierung kann mit
einem PVA- Band erreicht werden.

Abbildung 3. ;

Abbildung 5.

Herstellung

4.

a. Das positive Modell ist jetzt zur Perfektionierung und zur Laminierung bereit.
Die richtige GroBe einer réhrenformigen Karbonmasche auswahlen. Ein ca. 80-
100cm Stiick abschneiden (zweimal die Lange des Schaftes) und ein 20-25cm
Stlick. Die langste Karbonmasche am Modell anwenden. Die Karbonmasche mit
dem Kevlar- Kabel der Stahlspur der Pyramide festbinden (siehe Abbildung 5).
Dafiir sorgen, dass die Karbonmasche sich fiir den ganzen Umfang auf der Spur
befindet. Der Kevlar- Kabel wird aus drei verschiedenen Langen geliefert, um zu
erlauben, die Extremitat der zwei Rohre zu wickeln (z.B. zwei Stiicke
Aluminiumrohre), damit man mit ausreichende Kraft handeln kann, um das
Karbongewebe in die Spur einstecken zu kénnen. Den Kevlar-Kabel noch mal um
die Pyramide wickeln und eine Doppelknoten machen. Das zweite Karbonstlick
anwenden und in die Spur einstecken. Einen Doppelknoten noch mal machen und
noch mal wickeln. Das Karbongewebe zusammenfalten dun dann noch mal
kontrollieren, um sicher zu sein, das Gewebe innerhalb der Stahlspur
festgebunden zu haben und nicht auBerhalb der Spur. Einen 1-0z- Filzstreifen von
ca. 40cm Breite zwischen den zwei Schichten des Karbongewebes positionieren
und des Verschlusskorpers. Den Filz mit Nageln befestigen, nachdem er in zwei
oder drei Punkten mit der Lotkolbenspitze weicher gemacht worden ist. Diese
Operation wird den Schaft um den Verschlusskorper starker machen. Das
Karbongewebe zusammenfalten und mit der Lamination anfangen. ACHTUNG: die
Nichtbeachtung dieser Prozedur kann zu Schaden dem Beriihrungspunkt
zwischen Schaft und Lock fuhren.

b. Sobald die Laminierung zum Ende gefiihrt ist, entfernen Sie sorgféltig das zu
viel Harz und absetzen Sie das Verschlusssystem und dann um die Dummy alles
abschneiden.

c. sorgfaltig das Gewinde des Verschlusskdrpers putzen und das Harz beseitigen,
das in dem Verschluss gelandet sein kdnnte.

d. den Schaft in proximaler Richtung abscheiden und vom positiven Modell
entfernen;

e. die Rander wie gewdhnlich modellieren und fein bearbeiten und mit der
Anpassung anfangen;

f. das Verschlusssystem sollte mit einer Gewinde-Verschlusskomponenten
eingebaut sein, bevor die Prothese abgegeben wird



